Die neue DIN 18531

Dachabdichtungen

— Abdichtungen fir nicht genutzte Dacher —

Teill 1 Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundséatze
Tell 2 Stoffe

Tell 3 Bemessung, Verarbeitung der Stoffe, Ausflihrung
der Dachabdichtung

Teil 4 Instandhaltung
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Modale Hilfsverben

Modale Bedeutung Grinde, die zur Wahl des Hilfverbums fuhren

Hilfverben (Beispiele)

muf3, AuRerer Zwang , wie durch Rechtsvorschrift,

milssen Gebot bedinat sicherheitstechnische Forderung, Vertrag oder innerer Zwang

unbedingt, wie Forderung der Einheitlichkeit oder der Folgerichtigkeit
darf nicht, fordernd
; . Verbot

durfen nicht

soll, Durch Verabredung oder Vereinbarung freiwillig

sollen : ubernommene Verpflichtung , von der nur in begriindeten
Regel bedingt, Fallen abgewichen werden darf

soll nicht, fordernd

sollen nicht

darf, In bestimmten Fallen darf von dem durch Gebot, Verbot oder

diirfen Regel Gegebenen abgewichen werden, z.B. gleichwertige
Erlaubnis freistellend Lésung gewahlt werden.

muf3 nicht,

mussen nicht

sollte, ) Von mehreren Madglichkeiten wird eine als zweckmalig

sollten Empfehl auswahlend, empfohlen, ohne andere zu erwahnen oder auszuschlieRen

mp (_3 .ung, anratend, Eine bestimmte Angabe ist erwiinscht, aber nicht als Forderung
sollte nicht, Richtlinie anzusehen. Eine bestimmte Lésung wird abgewehrt, ohne sie zu
empfehlend .

sollten nicht verbieten.

kann, Vorliegen einer physischen Fahigkeit (die Hand kann eine

kénnen bestimmte Kraft ausiiben), einer physikalischen Méglichkeit (ein
unverbindlich Balken kann eine Belastung tragen) einer ideellen Méglichkeit

kann nicht, (eine Voraussetzung kann bestimmte Folgen haben, eine

kdnnen nicht

Festlegung kann schon tberholt sein, wenn...)
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Die neue DIN 18531

Dachabdichtungen
— Abdichtungen flr nicht genutzte Dacher —

Konstruktions- und Bemessungsnorm
entspricht den Regeln der Technik
wird baurechtlich nicht EinfGhrung

mit Ausnahme

DIN 18531-2
Stoffe werden in die Bauregelliste A, Tell laufgenommen

J. Lécherbach — AK Industriedacher



Die neue DIN 18531
Dachabdichtungen
— Abdichtungen fur nicht genutzte Dacher —

- Konkrete, direkte Einbindung des Planers

- beschreibt erstmals 2 Qualitatsstufen durch
die Anwendungskategorien K1 und K2

- Ist kein Erstatz fur die Flachdachrichtlinien

J. Lécherbach — AK Industriedacher




DIN 18531-1

Vorwort
Teile 1 bis 3

Liste der anwendbaren Stoffe (Erweiterung)
einer Angleichung an aktuelle Ausflihrungsregeln in
benachbarten Regelwerken

(insbesondere DIN 18195 und den Flachdach-Richtlinien)
Unterschiedliche Ausflihrungsqualitat
EinfiUhrung von zwei Anwendungskategorien (K1 o. K2)
beschreibt Anforderungen
- Untergrund (z. B. Gefallegebung),
- Stoffwahl und Stoffkombination
- Detailgestaltung
Dachabdichtung eindeutig in eine der
Anwendungskategorien zuzugeordnen

J. Lécherbach — AK Industriedacher



Die neue DIN 18531
Dachabdichtungen
— Abdichtungen fur nicht genutzte Dacher —

Teill 1 Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundséatze
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TECHNISCHE REGELN fur Abdichtungen
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DIN 18531-1

4 Anforderungen an die Dachabdichtung
Dachabdichtungen mussen das Eindringen von Niederschlags-
wasser ... verhindern.

Die Art der Stoffe, die Anzahl der Lagen und deren Anordnung
sowie das Verfahren zur Herstellung der Dachabdichtung
mussen in ihrem Zusammenwirken und unter Berlcksichtigung
der Bewegungen des Untergrundes die Funktion der Dachab-
dichtung sicherstellen.

Stoffe und Bautelle des Dachaufbaus mussen untereinander
und mit anderen Stoffen und Bauteilen, .... vertraglich sein.

J. Locherbach — AK Industriedacher e e



_ _ DIN 18531-1
4 Anforderungen an die Dachabdichtung

Die Eigenschaften der Dachabdichtung durfen sich nicht so
verandern, dass die Funktion und der Bestand wahrend der
Nutzungsdauer der Dachabdichtung beeintrachtigt werden.

Diese Anforderungen werden von einer Dachabdichtung
wahrend einer wirtschaftlich angemessenen Nutzungsdauer
dann erfullt, wenn sie nach den Bestimmungen der Normen
DIN 18531-1 bis DIN 18531-4 geplant, bemessen, ausgefihrt
und instand gehalten wird.

Weitere Voraussetzungen sind, dass die eine Dachabdichtung
tragenden, durchdringenden und begrenzenden Bauwerksteile
sach- und abdichtungsgerecht geplant und hergestellt werden.
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DIN 18531-1

Beanspruchungsklassen

Kombination von mechanischen und thermischen
Beanspruchungsstufen

J. Lécherbach — AK Industriedacher



DIN 18531-1

5 Beanspruchungen — Arten und Klassifizierungen
Stufe I: Hohe mechanische Beanspruchung

a) Untergrund und/oder der Tragkonstruktion
- Betonfertigtelle , Betondielen
- harten Dammstoffen (XPS)
- Tragkonstruktionen aus Stahltrapezprofilen ;
- Schalungen aus Holz oder Holzwerkstoffen
als Untergrund fur die Abdichtung.

b) Art der Lagesicherung
- lose verlegt, mechanisch befestigt

J. Lécherbach — AK Industriedacher
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DIN 18531-1

5 Beanspruchungen — Arten und Klassifizierungen
Stufe I: Hohe mechanische Beanspruchung

c) weiche Unterlage
- Mineralfaserdammestoffe

d) Arbeiten auf der Dachabdichtung
- haufiges Begehen (Inspektion oder Wartung)
- Extensivbegrinung

e) Einwirkungen wahrend der Nutzungsdauer
- Hagelschlag gefahrdete Gebiete

J. Lécherbach — AK Industriedacher
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DIN 18531-1

5 Beanspruchungen — Arten und Klassifizierungen
Stufe II: Maldige mechanische Beanspruchung

Von einer maldigen Beanspruchung der Dachabdichtung kann
ausgegangen werden, wenn die unter 5.3.2 beschriebenen
erhdhten Beanspruchungen nicht vorliegen oder durch
geeignete Maldnahmen ausgeschlossen werden kdnnen.

J. Lécherbach — AK Industriedacher



DIN 18531-1

5 Beanspruchungen — Arten und Klassifizierungen

Dachabdichtungen missen so geplant und ausgefihrt sein, dass sie bei den
tblicherweise zu erwartenden Oberflachentemperaturen (— 20 T bis + 80 C)
funktionsfahig bleiben.

Stufe A — Hohe thermische Beanspruchung

- Abdichtungen ohne Oberflachenschutz oder mit nur leichtem
Oberflachenschutz.

Stufe B — Maldige thermische Beanspruchung

- Abdichtungen unter einer Kiesschuttung, Umkehrdacher und
extensiv begrinte Dacher.

J. Locherbach — AK Industriedacher e e



DIN 18531-1

5.7 Beanspruchungsklassen

Durch die Kombination der vorgenannten mechanischen und
thermischen Beanspruchungsstufen werden vier
Beanspruchungsklassen gebildet. Sie sind als Planungsvorgabe
anzusehen, auf die im Einzelfall die jeweilige Dachabdichtung
abzustimmen ist (siehe Abschnitt 6).

Tabelle 1 — Beanspruchungsklassen flr Dachabdichtungen

Hohe mechanische Maldige mechanische
Beanspruchung Beanspruchung
Stufe | Stufe Il
Hohe thermische Beanspruchung IA A
Stufe A
Malige thermische Beanspruchung B B
Stufe B

J. Lécherbach — AK Industriedacher




6 Anforderungen an die Planung DIN 18531-1

6.1 Allgemeines

Die Beanspruchungs- und Einflussgrof3en, die flr die Funktion
und den Bestand des Dachaufbaus von Bedeutung sind,
mussen bereits bei der Planung des Bauwerks und der
Dachabdichtung sowie bei der Auswahl der Stoffe
bertcksichtigt werden. ....

Die Stoffe sind nach DIN 18531-2 auszuwahlen.

Bemessung und Festlegung der Ausfuhrungsart und der Detalils
der bauphysikalischen Funktionsschichten sind durch den
Planer vorzunehmen.

Dacher mit Abdichtungen mussen den bestehenden
Brandschutzvorschriften fir Bedachungen der
Landesbauordnungen entsprechen.

J. Locherbach — AK Industriedacher e e



DIN 18531-1

6.2 Anwendungskategorien

K1 (Standardausfihrung)

- Mindestneigung der Abdichtungsebene von 2 %
- Stoffauswahl nach K1

- Bereiche < 2% - Stoffauswahl nach K2

- Bemessungsregeln nach Teil 3, Abschnitt 4

- Stahltrapezprofile mind. 0,88 mm

J. Lécherbach — AK Industriedacher



DIN 18531-1

6.2 Anwendungskategorie

K2 (hoherwertige Ausfuhrung)

Mindestdachneigung 2 % in der Abdichtungsebene und

mindestens 1 % im Bereich von Kehlen

Stoffauswahl nach K2

Bemessungsregeln nach Tell 3, Abschnitt 4

Stahltrapezprofil mind. 1,0 mm

J. Lécherbach — AK Industriedacher



Dachabdichtung , Anforderungen DIN 18 531

nach Teil 1| Bestimmung der _
| Bestimmung der
5.3 e mechanisch. Beanspruchung (I o. 1) _ nach Teil 1
Anwendungskategorie
54 * thermischen Beanspruchun A o0.B
P g ( ) (K1 0. K2) 6.2/6.3

5.7 und Beanspruchungsklasse (IA...1IB)

|

nach Teil 2 | Bestimmung der

Tab. 1 Eigenschaftsklalsse (E1...E4)

l ,,

nach Teil 3| \yerkstoffwahl /
4.3 Tab. 2 Bemessung der Dachabdichtung

J. Locherbach — AK Industriedacher ek



DIN 18531-1

6.5 Dachentwasserung

Dachentwasserungen

- nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 planen und
auszufthren.

Die Ablaufe von Innenentwasserungen grundsatzlich

- tiefsten Stellen der zu entwassernden Teilflachen vorsehen

- bei der Planung zu erwartenden Verformungen und
Durchbiegungen bericksichtigen

Dachablaufe missen
- zu Wartungszwecken frei zuganglich sein

J. Lécherbach — AK Industriedécher e R



DIN 18531-1
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DIN 18531-1
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DIN 18531-1

6.8 Dachaufbauten
Auf der Dachabdichtung aufgestellte Aggregate und Anlagen
sSo anordnen, dass

- Mindesthdhenabstand zur Dachabdichtung 0,50 m betragt

J. Lécherbach — AK Industriedacher
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Die neue DIN 18531

Dachabdichtungen — Abdichtungen flr nicht genutzte
Dacher —

Teil 1 Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsatze

Teill 2 Stoffe
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DIN 18531-2

4 Stoffe

4.1 Allgemeines

Die in DIN 18531-1 genannten Anforderungen an die
Dachabdichtung mussen durch entsprechende Eigenschaften
der zu verwendenden Stoffe sichergestellt werden.

Die mal3gebenden Eigenschaften dirfen sich im eingebauten
Zustand unter den gegebenen Einwirkungen nicht so
verandern, dass die Nutzungsdauer der Dachabdichtung nicht
erreicht werden kann.

Die in dieser Norm genannten Stoffe sind zur Herstellung von
Dachabdichtungen geeignet.

J. Locherbach — AK Industriedacher e R




DIN 18531-2

4.2 Eigenschaftsklassen fur Abdichtungsbahnen

Damit die Dachabdichtungen den in DIN 18531-1 definierten
Anwendungskategorien und Beanspruchungsklassen genigen,
sind sie nach DIN 18531-3 zu bemessen und aus
Abdichtungsbahnen nach dieser Norm herzustellen..

Zu den Beanspruchungsklassen fur Dachabdichtungen nach
DIN 18531-1, Tabelle 1 werden entsprechende
Eigenschaftsklassen fur Abdichtungsprodukte als Kombination
mechanischer und thermischer Eigenschaften definiert:

J. Locherbach — AK Industriedacher e e



DIN 18531-2

Tabelle 1 — Eigenschaftsklassen der Abdichtungsbahne n

Hoher Maliger
Eigenschaftsklasse Mechanischer Widerstand Mechanischer Widerstand
Widerstand gegen hohe E1 E3
thermische Belastung
Widerstand gegen malige E2 E4
thermische Belastung

Aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften werden Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen nach Tabelle 3, Kunststoff- und Elastomerbahnen

nach Tabelle 8, einer der in Tabelle 1 angegebenen Eigenschaftsklassen
zugeordnet.
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Neue ::::::::

Bahnen

J

Bahnen
Nr.

6-7 In
Klasse E1

4.3.3 Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Tabelle 3 — Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

. 1 2 3
I.
Bahnen 2 nach Eigenschaftsklasse ©
1 | Bitumen-Dachdichiungsbahnen DM 52130 EZ
Bitumean-Schweailbahnen mit Glasviieseinlage DM 52131 E4
Bitumen-Schnwaitbahnen mit Glasgewsbe- oder DM 52131 EZ
Polyestendieseinlage
4 | Bitumenschweiltbahnen mit Kombinationsiragersinkage mit 43310 EZ
dberwiegendem Glasantail
5 | Bitumenschwailtbahnen mit Kombinationstiragersinlage mit 43320 EZ
dberwiegendem Polyestaranteil
6 | Polymerbitumenschweilbahnen mit Kombinationstrégereinkage mit] 43.3.3° E1
uberwiegandam Glasantail
7 | Polymerbitumenschweilbahnen mit Kombinafionstrégerainiage mit] 4.3.3.4 % E1
dberwiegendem Polyesterantail
& | Polymerbitumen-Dachdichiungsbahnen, Bahnantyp PYE DM 52132 E1
9 | Palymerbitumen-Schweilbahnen DIM 52133 ° E1
10 | Kaliselbstklebends Polymerbitumenbahnen (KSP) 43350 E1
11 | Palymerbitumenbahnen fir einlagige Verlegung 43380 E1
12 | Polymerbitumenschweilbahnen mit Kupferserbund- oder 43370 EZ
Kupferbandeinlags nur als Oberlage bei
Abdichiungen unter
Dachb=grinungsan
13 | Glasvlies-Bitumendachbahnen W 13 DM 52143 E4
nur als zusstzliche Lage
ader als Trennlage

Ll Die Einhaltung der Frodukdeiganschallen sl dunch sine werkeeigene Produklionskontralle nech DIN %W 52144 nachauwaisen.

B Der Mechweis der fesipeleglen Eigenschafien, die Stoffart und Dicke der Trégeremlage sind durch eine Erstprifung einer
bauaufsichilch enerkannten Prifetelle nachzuweisen

Telkumiene Bahren kinnen anslelle der Takumbesrauung en- undioder beidseibg mil einer Fainslbeslireuung oder einer laichl
abltsbaren/abschmelzbaren Trennfole baw. -vies versshen sain

Bereichnung — fur Bildung der Normenbezeichmnungen werden 0 Silumens urd Polymerbitumenbainen nach Tabele 3 folgends
Hirzzeichen verwandal

FYE Elastomerbiturmean v Payesterdiessinlage

FYF Flasbomeriitumen =1 Schweiliahn

K3SF Kalselbsidebende Polymerbilumensahn 0O Cechdichiungssahn

KTG Kombirabanstrigereiniage mil Oberaiegendem Glesanbeil U Unberlsgsbahn

KTP Kombimabonsiragereiniage mit dbervegendem Polyesieranteil O Obarlagsbhahn

G Clasgewebesinlsge Cu  Kuplerbandeinage

W Glassieseiniage WCu Kupler-Polyesterverbundenlage

AMMERELIMG  Bel Bilumen- und Polymerbilumenbahnen nach Tabellen 4 bis 7 beziehen aich die Dickenanforderungen aul den
kleinaten Mitlehsart unter Einachluss der Pradukhanstaleranzen aowie aul die kleinsten Binzelwete bal marmpemalar Pridung.

DIN 18531-2
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4.3.4

Kunststolf- und Elastomerbahnen

DIN 18531-2
4.341 Anforderungen
Tabelle 8 — Kunststoff- und Elastomerbahnen
Eigenschaftsklasse E1< | «—
e e nach Mindestnenndicke «-—
mm
1 |Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECE) mit Einlage, 4342 20
mit cder ohne Kaschierung ©
2 | Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECE) mit Einlage 4.3.4.3 20
und unterseitiger Selbstklebeschicht ™'
3 | Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA), 4.3.4.4 1,2
hemogen, bitumenveriraglich *
4 | Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA) mit Kaschierung, 4.3.4.5 1,2
homagen, bitumemneririglich
o2 | Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA), homogen 4.3.45 1,2
mit unterseitiger Kaschierung und Selbstklebebeschichtung,
bitumenveriraglich =’
6 | Flexiblem Polyolefin (FPO) mit Einlage, 4347 1,2
mit oder ohne Kaschierung, bitumenvertraglich ©
7 |Flexiblem Polyclefin (FPO), verstérkt, bitumenvertraglich” 4348 1,2
Chioriertem Polyethylen (PE-C), einseitig kaschier, DIM 16735 1,2
bitumenveriraglich
/B\((=57
WA
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J. Lo

Tabelle 8 {forigesatzt)

Eigenschaftsklasse E1 ©

ab
Nr. Bahnen aus nach Mindestnenndicke @
mm
g | Chlorieriem Polyethylen (PE-C) mit einer Gewebeeinlage, DIN 16737 1,2
bitumenveriraglich
10 | Chlorientern Polyethylen (PE-C) mit einer Gewebeeinlage, 4349 12
mit Kaschierung, bitumenveriraglich ©
11 | Chloriertem Polyethylen (PE-C) mit einer Gewebeeinlage 43410 1,2
und unterseitiger Selbsiklebebeschichiung,
bitumenvertraglich ='
12 | Polyisobutylen (PIB), homogen und mit Kaschierung 2 DIN 16731 15
13 | weichmacherhalliges Polyvinylchlorid (PWVC-F), homogen, DI 16730 1,5
nicht bitumenvertraglich
14 | weichmacherhaltiges Polyvinyichlorid (PWC-P). homogen, 43411 1.2
mit K.aschierung, nicht bitumenvertraglich ©
15 | weichmacherhaltiges Polyvinyichlorid (PWVE-P). homegen, 43412 1,2
mit cder ohne Kaschierung, biturnenvertraglich ©
16 |weichmacherhaltiges Polyvinylchlorid (PAWE-P) mit Einlage DI 16735 1,2
nicht bitumenvertraglich
17 | weichmacherhalliges Polyvinyichlorid (PWC-P) mit Einlage 43413 1.2
und Kaschierung, nicht bitumenverirdglich ©
18 |weichmacherhalliges Polyvinyichlorid (PWCE-P) mit DIW 16734 1.2
“erstarkung, nicht bitumenverraglich
18 |weichmacherhaltiges Polyvinylchlorid (PAVC-P) mit 43414 1,2
Werstarkung, bitumenvertraglich ©
20 |weichmacherhalliges Polyvinyichlorid (PWC-P) mit Einlage 43415 1,2
und unterseitiger Selbstklebebeschichiung,
bitumenvertraglich *'
21 |weichmacherhaltiges Polyvinyichlorid (PVYC-P) homogen mit [4.3.4.16 1,2
unterseitiger Kaschierung und Selbstklebebeschichiung,
bitumenvertraglich ©'
22 | Thermoplastischem Elastomer (TPE), homogen, 43417 1,2
bitumenvertraglich ©
23 | Thermoplastischem Elastomer (TPE), homogen, mit 43418 1.2
Kaschierung, bitumenverraglich®
24 | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) mit Glasgelege- |4.3.4.19 13
Einlage, bitumenvertraglich. ©
25 | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) mit Glasgelege- |4.2.4.20 1.4
Einlage und beidseitiger Beschichtung aus einem
thermoplastischen Elastomer, bitumenvertraglich. ©
265 | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) mit Glasgelege- |4.3.4.21 1,3
Einlage und beidseitiger Beschichtung aus einem
thermoplastischen Elastomer, mil unterseitiger
Selbstklebebeschichiung, bitumenverriglich. =
27 | Ethylen-Progylen-Dien-Terpolymer (EPDM) mit Glasgelege- [4.3.422 13

Einlage und beidseitiger Beschichtung aus einem
thermoplastischen Elastomer, mit unterseitiger
Polymerbitumenschicht, bitumenvertraglich. ©

DIN 18531-2
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Hinweis — Anderung in 2007

DIN EN 13707 / 13956

Europaische Produktnormen flr
Bitumen-/ Kunststoff- und Elastomerbahnen

Nach in Kraft treten der v.g. Normen wird
DIN 18531-2 in 2007 angepasst und erganzt durch
die Anwendungsnorm DIN V 20000-201.

Der Stoffteill dieser Norm soll baurechtlich
eingefuhrt werden.

J. Lécherbach — AK Industriedacher



Die neue DIN 18531

Dachabdichtungen — Abdichtungen flr nicht genutzte
Dacher —

Teil 1 Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsatze
Teil 2 Stoffe

Teill 3 Bemessung, Verarbeitung der Stoffe, Ausflihrung
der Dachabdichtung

J. Lécherbach — AK Industriedacher



DIN 18531-3
4 Bemessung

Die Bemessung definiert den Aufbau der Dachabdichtung
unter Bericksichtigung der in DIN 18531-1 definierten

Anwendungskategorien K1 und K2 der
Beanspruchungsklassen |A, IB, lIAund IIB und
Eigenschaftsklassen der Dachbahnen E1 bis E4

Die Dachabdichtung ist mit Stoffen nach DIN 18531-2
herzustellen.

J. Locherbach — AK Industriedacher e R



4.2 Bemessung von Dachabdichtungen aus Bitumen- und

Polymerbitumenbahnen

Tabelle 1 — Bemessung von Dachabdichtungen aus Bitum

DIN 18531-3

en- und Polymerbitumenbahnen

Anwendungskategorie
der Dachabdichtung

Beanspruchungsklasse
der Dachabdichtung

Dachabdichtung 2

(Lagen und erforderliche Eigenschaftsklassen)

obere Lage: E 1

IA,IB zweilagig
untere Lage: E 2
zweilaqi obere Lage: E 1
e A, 1IB dJ'9
untere Lage: E 4°
A einlagig E 1c
zweilagig obere Lage: E1
K2 A, 1B, 1IA,IIB

untere Lage: E1

a Die Dachabdichtung kann durch zuséatzliche Lagen mit Bahnen nach DIN 18531-2:2005-10, Tabelle 3 bzw.
durch Schutzlagen erganzt werden

b mindestens DIN 18531-2:2005-10, Tabelle3, Nummer 2
¢ DIN 18531-2:2005-10, Tabelle3, Nummer 11
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4.3 Bemessung von Dachabdichtungen aus Kunststoff- u

Elastomerbahnen

alle Bahnen in allen Beanspruchungsklassen

Eigenschaftsklasse E1

einlagiger Verlegung
K2 erhohte
Mindestnenndicke

Tabelle 2 — Bemessung von Dachabdichtungen aus Kunststoff- und El

nd

stomerbahnen

Stoff

Anwendungs-
kategorie
K1

Anwendungs-
kategorie
K2

Mindestnenndicks

in mm der Bahnen

der Eigenschaftsklasse E1,
einlagige

ECB 20
Ethylencopolymerisat-Bitumen
nach DIN 18531-2:2005-10, Tabelle 8, Nummerm 1 und 2
EVA 12
Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer
nach DIN 18531-2:2005-10, Tabelle 8, Nummemn 3 bis 5
FPO 1.2
Flexibles Palyolefin
nach DIN 18531-2:2005-10, Tabelle 8, Nummermn 6 und 7
PE-C 1.2

chloriertes Polyethylen
nach DIN 18531-2:2005-10, Tabelle 8 Nummern 8 bis 11

FIB
Folyisobutylen
nach DIN 18531-2:2005-10, Tabelle 8, Nummer 12

J. Lécherbach — AK Industriedacher
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8 Detailausbildung DIN 18531-3

8.1.1 Planerische Voraussetzungen

Die Dichtheit und Dauerhaftigkeit der gesamten abgedichteten
Dachflache ist wesentlich von der zuverlassigen Funktions-
fahigkeit der Dachdetails abhangig. Die Anwendungskategorie
der Dachdetails muss daher der Anwendungskategorie der
Dachflache entsprechen.

Die Planung hat daher durch die Gestaltung der anschliel3enden
Bauteile (Dachrand, aufgehende Bauteile), die Fihrung des
Verlaufs von Bewegungsfugen sowie die Anordnung von
Durchdringungen und Dachentwasserungselementen und durch
eine sinnvolle Montagefolge anderer Gewerke (z. B. Fenster-
elemente, Fassadenbekleidungen) die Voraussetzung fur eine
sachgerechte Ausflhrbarkeit der Abdichtungsdetails zu
schaffen.
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DIN 18531-3

8 Detallausbildung
8.1.1 Planerische Voraussetzungen

.. Die Anzahl von Dachdurchdringungen ist durch planerische
Mal3nahmen auf das unverzichtbare Mal3 zu reduzieren. ..

Bei Dachflachen, die der Anwendungskategorie K1
entsprechen, sind An- und Abschlisse, die nur unter hohem
Demontageaufwand bzw. nach Zerstérung von anderen
Bauteilschichten zuganglich werden, nach
Anwendungskategorie K2 auszufthren.
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DIN 18531-3

8.2 Anschllsse

8.2.1 Art der Abdichtung am Anschluss

.... Anschlisse mit eingeklebten Blechen in Bitumenbahnen
durfen nur bei Anwendungskategorie K1 angewendet werden,
diese sind Wartungsdetails und sollten zuganglich sein.

8.2.3 Vor Wasserbeanspruchung geschitzt liegende
Anschlusse
...... bendstigen keine weiteren Einbauteile zur Sicherung gegen
Abrutschen

8.2.4 Wasserbeanspruchte Anschlisse

....SIcherung durch Klemmschienen, Verbundblechen..
Lediglich durch Dichtstofffasen gesicherte wasserbeanspruchte
Anschliusse sind der Anwendungskategorie K1 zuzuordnen.

P |
T .", L et
' I' I- "y A
O i Al
e ru'.'\.r\-l'r.|_'|r| mainachait
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DIN 18531-3
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DIN 18531-3

7

Detailausbildung

Wandanschluss

Q o
’ : Anwednungskategorie

K1
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DIN 18531-3
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: Detailausbildung
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DIN 18531-3

8.4 Bewegungsfugen

8.4.1 Grundsatzliches

Die Ausbildung von Bewegungsfugen in Dachflachen muss
auf die jewellige Art der Dachabdichtung sowie auf die Art,
Richtung, Grol3e und Haufigkeit der zu erwartenden
Bewegungen abgestimmt sein.

Je nach Art und Grof3e der Bewegungen sind zwischen Fugen
des Typs | und Fugen des Typs Il zu unterscheiden.
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DIN 18531-3
Fugentyp |

- langsam ablaufende und einmalige oder selten wiederholte
Bewegungen,
z. B. Setzungsbewegungen, Schwindverklrzungen oder
Langenanderungen durch jahreszeitliche Temperaturschwan-
kungen (Dehnungen) in oberseitig warmegedammten
Dachflachen.

... folgende Mal3e nicht Gberschreiten:

- 5 mm Dbel verklebte Abdichtungen
(20 cm Schleppstreifen)

- 10 mm bel lose verlegten Bahnen
(Unterstutzung im Fugenbereich

J. Locherbach — AK Industriedacher e e



DIN 18531-3
Fugentyp Il

- schnell ablaufende oder haufig wiederholte Bewegungen,
z. B. La4ngenanderungen durch tageszeitliche Temperatur-
schwankungen und oberseitig ungedammten Dachflachen,
sowie Fugenbewegungen > Fugentyp |

Trennung der Fachenabdichtung

- schlaufenartige Anordnung geeigneter Abdichtungsstoffe,
- Fugenbandern

- Los- und Festflanschkonstruktionen

Fugenausbildungen des Typs Il kbnnen aus der
Abdichtungsebene herausgehoben werden, ...

J. Lécherbach — AK Industriedacher
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DIN 18531-3
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DIN 18531-3

8.5 Dachentwasserungen
Fur die Anordnung und Bemessung der Dachablaufe und
Notuberlaufe ist DIN 18531-1:2005-10, 6.4 zu beachten.

- mit Bitumenbahnen eingeklebte Traufbleche entsprechen
Anwendungskategorie K1 (Wartunsgdetails)

- Dachablaufe mussen zu Wartungszwecken frei zuganglich
sein und sind regelmaliig zu warten.

8.6 Durchdringungen

- Bewitterte Anschlisse mit Dichtstofffasen entsprechender
Anwendungskategorie K1 und sind Wartungsdetalls
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DIN 18531-4

Die neue DIN 18531

Dachabdichtungen — Abdichtungen flr nicht genutzte
Dacher —

Teil 1 Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsatze

Teill 2 Stoffe

Teill 3 Bemessung, Verarbeitung der Stoffe, Ausfiihrung
der Dachabdichtung

Teil 4 Instandhaltung
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DIN 18531-4

Anforderungen an

- Inspektion

- Wartung,

Instandsetzung ,

Erneuerung der Dachabdichtung und
Erneuerung des Dachaufbaues

Beil der Modernisierung werden u.a. die
Zielsetzungen, die Voruntersuchungen und
verschiedene Maldnahmen beschrieben.
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Tabelle 1 — Beispiele fiir MaBnahmen der Instandhaltung der Dachabdichtung

und der Dacherneuerung

2

Aufnahme des Zustandes der Dachabdichtung, der An- und Abschliisse
sowie der Durchdringungen

Die Ergebnisse der Inspektion kénnen Basis fir die Festlegung evtl.
erforderlicher Wartungs-, Instandsetzungs- oder
Dacherneuerungsmafnahmen sein.

z. B. Entfernen von unerwiinschten Ablagerungen und Fremdbewuchs
Reinigen der Entwasserungsanlagen (siehe 4 2)

a) Kleinere Instandsetzungsarbeiten, z. B.

Erneutes Absichem von Wandanschlussprofilen
Schutzanstriche auf korrosionsgefahrdeten NMetallteilen
Ausbessern kleinerer Schadstellen in der Abdichtung

b) Grilere Instandsetzungsarbeiten sind nach genauer Voruntersuchung
(siehe 5.3) festzulegen, z. B.

Ausbessern gréfierer Schadstellen in der Abdichtung
Regenerieren/Nachbehandeln der Abdichtungsoberflache
(von Bitumenbahnen),

— durch Beschichtungen
— durch Beschichtung und gleichzeitiger Erneuerung der Besplittung

Regenerieren alter Dachabdichtungen durch Aufbringen einer neuen
Abdichtungslage (siehe 5.4 .3)

Malnahmen zum Ersatz einer nicht mehr funktionstiichtigen Dachabdichtung
und ihrer An- und Abschliisse

— bei Belassen der vorhandenen Dachabdichtung
— nach Entfernen der vorhandenen Dachabdichtung
— mit Zusatzddmmung

— mit Zusatzdammung als Gefélledammung

1
1 Inspektion
2 Wartung
3 o Instandsetzung
=
m
=
O
| =
L]
I
=
4 Erneuerung
der Dach-
abdichtung
9 | Emeuerung des
Dachaufbaus
(Modernisierung)

Malnahme zum kompletten Ersatz eines nicht funktionstiichtigen oder eines
verbesserungsbedirftigen Dachschichtenaufbaus — einschliefilich aller An-
und Abschlisse.

DIN 18531-4
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Bemessungsbeispiel nach DIN 18531

Dachabdichtung freibewittert, K1

 Mindestneigung K1: > 2% Teil 1, Abs. 6.2.3

 Beanspruchungsklasse IA Teil 1, Abs. 5

e Bit.-B.: obere Lage aus E1 Tell 3, Abs. 4.2

untere Lage aus E2

e K.+E.: Bahnen In
Mindestdicke Teil 3, Abs. 4.3
 Dachbahn(en) bestimmen Teill 2, Tabellen

3 bzw. 8
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Bemessungsbeispiel nach DIN 18531

Lose verlegt / mech. befestigt,
frei bewittert, K2:

 Mindestneigung K2: 2% / 1%
« Beanspruchungsklasse IA
 Bit.-B.: 2 Lagen aus E1

e K.+ E.: Bahnen mit
erhohter Dicke

« Dachbahn(en) bestimmen

Teil 1, Abs. 6.2.3
Teil 1, Abs. 5
Teil 3, Abs. 4.2

Teil 3, Abs. 4.3

Teil 2, Tabellen
3 bzw. 8
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Dachabdichtung , Anforderungen DIN 18 531

nach Teil 1
5.3
5.4
5.7

nach Teil 2
Tab. 1

nach Teil 3
4.3 Tab. 2

Bestimmung der
» mechanisch. Beanspruchung (I o.Il)
e thermischen Beanspruchung (A 0. B)

und Beanspruchungsklasse (IA...1IB)

Bestimmung der
Anwendungskategorie

(K1 0. K2)

|

Bestimmung der

Eigenschaftsklalsse (E1...E4)

l

Werkstoffwahl /

Bemessung der Dachabdichtung
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nach Teil 1
6.2/6.3



